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figur 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan över undersökningsområdet vid Nifsarp söder om Eksjö. Skala 1:10 000.
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Inledning

Under tre dagar i oktober 2008 genomförde Jönköpings läns mu-
seum en arkeologisk undersökning av en blästbrukslämning, RAÄ 
333, Höreda socken (figur 1). Blästbrukslämningen, vilken hade 
framkommit i samband med en Skog & Historiainventering i Hö-
reda socken, var belägen i kanten av ett mindre grustag omedelbart 
norr om en mindre göl. Undersökningen gjordes med anledning av 
att lämningen var skadad av grustäkt och hotade att erodera bort.

Blästbrukslämningen utgjordes av rester av en ugn, samt en större 
slaggvarp några meter söder om ugnen. Sammanlagt undersöktes 
en yta på ca 45 m2 och fokus lades på att undersöka och doku-
mentera ugnen.

Då lämningen visade sig vara mer välbevarad än vad som först 
antogs, samt att snö och kyla satte in, kom undersökningen i oktober 
att avbrytas. Först sent i maj 2009 kunde undersökningen avslutas 
under en dag, varvid ugnen undersöktes i sin helhet och borttogs.

Länsstyrelsen i Jönköpings län var uppdragsgivare och under-
sökningen bekostades av 28:25-anslag. Fält- och rapportansvarig 
var Rickard Wennerberg, antikvarie vid Jönköpings läns museum. 
Övrig fältpersonal var Christina Helander (2008-10-27–2008-
10-29), samt Moa Lorentzon (2009-05-26), båda antikvarier vid 
Jönköpings läns museum.

Målsättning och metod
Syftet med undersökningen var att dokumentera och borttaga bläst-
brukslämningen. En viktig fråga var att försöka utröna vilken typ 
av järnframställningsplats det rörde sig om.

Undersökningen inleddes med att ytan kring ugnen rensades, 
varvid stenar i markytan framkom närmast kanten av grustäkten. 
Slaggvarpens utsträckning kunde dock inte fastställas fullt ut.

Därefter vidtog undersökning av själva ugnen, som dels under-
söktes i profil, dels ovanifrån. Anläggningen dokumenterades i 
form av profilritningar, samt fotograferades och mättes in digitalt 
med nätverks-RTK.

Slaggprover samlades in från både ugnen och slaggvarpen. Sam-
manlagt togs även sex stycken prover för vedart och 14C, samtliga 
från ett sotigt nedre lager i ugnen.

Topografi
Platsen för blästbrukslämningen låg ca två kilometer söder om 
Eksjö stad, men i Höreda socken. Höreda by är belägen närmare 
fyra kilometer sydost om platsen. De större gårdarna Torsjö och 
Ryningsholm ligger en dryg kilometer sydost, respektive dryga tre 
kilometer söder om RAÄ 333. En kilometer västerut ligger Långa-
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näsjön, medan sjön Nifsarpen ligger en kilometer österut. Ca 150 
meter väster om platsen för blästbrukslämningen löper riksväg 32 
i nord-sydlig riktning. Eksjö kommuns fordonsgymnasium, Nif-
sarpsskolan, ligger drygt 500 meter norr om RAÄ 333.

Området söder om Eksjö längs med riksväg 32 domineras av re-
lativt flack skogsmark med stora å- och sjösystem. Också åker och 
ängsmark upptar en stor del av landarealen. Platsen där blästbruks-
lämningen var belägen utgjordes av sandig moränmark, beväxt med 
yngre tallskog och inslag av yngre gran. Endast ett tjugotal meter 
söder om platsen vidtog ett våtmarksparti med en mindre göl.

Fornlämnings- och kulturmiljö
Ca 300–400 meter norr om platsen för blästbrukslämningen 
framkom ett flertal kolningslämningar i form av kolbottnar och 
kolningsgropar vid en arkeologisk utredning, etapp 1, våren 2007 
(Wennerberg 2007). Kolningsgropar var sedan tidigare kända i om-
rådet, bl a hade tre kolningsgropar (RAÄ 199, 200:1–2) registrerats 
i samband med fornminnesinventeringen på 1980-talet. RAÄ 199 
är belägen ca 850 meter norr om RAÄ 333, medan RAÄ 200 ligger 
ca 550 meter nordost om platsen för blästbrukslämningen. Även två 
kolbottnar (RAÄ 29:1–2) finns registrerade i fornminnesregistret 
och ligger en dryg kilometer nordost om RAÄ 333.

Förhistoriska gravar är kända både som ensamliggande högar och 
som gravfält. Ca 700 meter nordost om RAÄ 333 ligger gravfältet 
RAÄ 28. Närmare 900 meter sydost om platsen för blästbruksläm-
ningen finns gravfältet RAÄ 15. I anslutning och något nordväst 
om detta ligger tre högar (RAÄ 16:1–3).

Bland andra lämningar i närheten kan nämnas en milstolpe (RAÄ 
14), belägen en dryg kilometer nordnordost om RAÄ 333.

Tidigare undersökningar
I Höreda socken har tidigare ett tjugotal arkeologiska insatser ge-
nomförts av Jönköpings läns museum. Flera av dessa har rört de 
större gravfälten vid Ryningsholm och Torsjö. Sven Edvard Engdahl 
och Algot Friberg utförde större restaureringsarbeten inom grav-
fälten RAÄ 10–12 på 1920-talet (JLM arkiv). Vid ett gravfält nära 
Torsjö (RAÄ 15) undersöktes två högar 1970 av Boel Almqvist. 
Även vid gravfältet RAÄ 28, har flera insatser genomförts (JLM 
arkiv). Bland annat undersöktes en skadad hög inom gravfältet av 
Margareta Linderoth Bekmose (JLM arkiv).

Även ett antal mindre insatser i form av antikvariska kontroller 
och fornvård har genomförts i socknen. Exempelvis genomfördes 
under 1980-talet en restaurering av Duseska gravkoret i Höreda 
kyrka (JLM arkiv). Även år 2008 gjordes en förundersökning vid kyr-
kan i samband med byggnation av ny samlinglokal (Ödeén 2008).
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En Skog & Historiainventering pågick, som nämnts ovan, i 
Höreda socken åren 2004–2006. I samband med inventeringen 
påträffades den här aktuella järnframställningsplatsen. Även ett 
stort antal kolbottnar och kolningsgropar framkom vid invente-
ringen (JLM arkiv).

Inom fastigheten Nifsarp 1:12, något norr om RAÄ 333, gjor-
des en etapp 1-utredning våren 2007, varvid kolningsgropar och 
kolbottnar framkom (Wennerberg 2007). Ett flertal av de här 
framkomna lämningarna kom senare under sommaren samma år 
att undersökas och en kolbotten efter liggmila kunde dateras till 
1500–1600-tal (ca 1490–1660 e. Kr.). Även åtta kolningsgropar 
undersöktes och två av dessa daterades till hög- och senmedeltid 
(ca 1215–1420 e. Kr.), medan en fick datering till folkvandringstid 
(ca 420–560 e. Kr.) (Wennerberg 2008).

Den undersökta liggmilan kan möjligen sättas i samband med 
den tidigindustriella verksamhet som antyds på en geografisk karta 
över Södra Vedbo från 1650 av Peter Jonsson Duker (LM akt E14, 
figur 2). Här är en hammarsmedja och en masugn utmärkta, an-
läggningar som båda hade behov av träkol. På senare kartor från 
1680-tal är platserna istället angivna som platser för kvarnar. På 
en geografisk karta från 1688 (LM akt E33) står namnet Ham-
marsmedia, men överkryssat. På en geometrisk avmätningskarta 
från 1683 (LM akt E56-55:1) är platsen för smedjan nu utmärkt 
som Siustads quarn, medan platsen för masugnen är angiven som 
Sågequarn (figur 3) Det förefaller alltså som att den industriella 
verksamheten knuten till järn läggs ned, men platserna fortsätter 
att användas som kvarnar.

Järnframställning i blästbruk
Många järnframställningsplatser efter blästbruk är tydliga ovan mark 
eftersom slaggen, alltså restprodukten från framställningsprocessen, 
kastats bort eller lagts åt sidan. Bland slaggen hamnade också rester 
av den brända leran från ugnsväggarna. Har processen gjorts tillräck-
ligt många gånger bildas till slut större avfallshögar, vilka ofta kan 
ses som flera meter långa halvmåneformade förhöjningar. Träkolet, 
vilket behövdes för att kunna upprätthålla en jämn temperatur i 
ugnarna, gjordes vanligtvis i gropar, så kallade kolningsgropar, som 
vanligtvis ligger i närheten av ugnarna.

Tidigare undersökningar av järnframställningsplatser
I Jönköpings län har ett flertal järnframställningsplatser undersökts 
genom åren. Väster om Jönköping, vid Axamo och Hedenstorp, 
har största delen av dessa kommit att undersökas i samband med 
flygplatsutbyggnad och industrietableringar. Dateringarna har 
främst visat på en användningstid under vikingatid och tidig 
medeltid (ca 700–1300 e.Kr.) (Nordman 1994; Lorentzon 2008). 

figur 2. Utdrag ur lantmäteriakt E14, geografisk karta 
över Södra Vedbo härad från 1650 av Peter Jonsson Duker. 
Längs med Solgenån är dels en Hammare Smedia marke-
rad, dels en Maesugn något längre norrut.

figur 3. Utdrag ur lantmäteriakt E56-55:1, geometrisk 
avmätningskarta från 1683 av Jonas Petersson Duker. 
Här är masugnen och hammarsmedjan istället angivna 
såsom varande platser för kvarnar.
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figur 4. Översiktsplan över området vid RAÄ 333 i oktober 2008. Skala 1:200.
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figur 5. Detalj över undersökningsområdet vid RAÄ 333 i oktober 2008. Stenarna i väster i kanten av täkten visade sig tillhöra en ugn. Skala 
1:50.
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Järnframställningen förefaller här främst ha varit ett utmarksbruk, 
medan spår efter den äldsta järnhanteringen ofta påträffats i bo-
platsmiljöer (Hjärthner-Holdar 1993). Från att ha varit en relativt 
liten företeelse under sen bronsålder och tidigaste järnålder ökar 
järnframställningen kraftigt i Skandinavien under romersk järnålder 
(Kristensson 2007).

Under förromersk järnålder (ca 300 f. Kr.) förefaller det som att 
stenramsugnar blir vanliga. Dessa hade vanligen slagguppsamlings-
grop. Först från och med 500-tal e. Kr. blir slaggavtappning vanlig 
(Englund 2002).

I Jönköpings län har en handfull järnframställningsplatser från 
äldre järnålder kommit att undersökas. Nedan omnämns ett par 
av dessa platser.

År 1994 undersöktes en järnframställningsugn i Hyltena i Bar-
narps socken söder om Jönköping (Jansson 1997, 1998). Ugnen 
kunde dateras till ca 85–390 e. Kr. (1810±60 BP), alltså romersk 
järnålder. Ugnen utgjordes av en 0,3 meter stor och 0,2 meter djup 
grop, fodrad med lera. På två sidor var gropen omgiven av 0,4 me-
ter stora nedsatta stenblock. Även under gropen var ett markfast 
stenblock. Sannolikt hade ugnen bestått av en lerfodrad grop, om-
given av en fyrkantig stenram av upprättstående hällar. Denna ugn 
tolkades som en mindre gropugn utan slaggavtappning (Jansson 
1997, 1998), men enligt Kristensson (2007) bör ugnen ha varit en 
schaktugn, där slagguppsamlingsutrymmet undersöktes.

I början av 2000-talet undersöktes en annan järnframställnings-
ugn vid Källarp i Barnarps socken (Engman 2003, Eriksson 2003). 
Denna ugn var nedgrävd i marken och utgjordes av åtta stenar lagda 
i en oval med lertätning emellan. Den ca 0,4 meter djupa ugnen 
hade ett yttermått om ca 1,2 x 1,1 meter och innermått på ca 0,6 
x 0,5 meter. Ugnen daterades till århundradena kring Kristi födelse 
(ca 210 f. Kr.–430 e. Kr., 2020±70 BP–1760±70 BP).

Även vid Öggestorp framkom vid undersökningar år 2002 tre 
fragmentariska ugnar, varav två av dessa kunde dateras till över-
gången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder (770–400 
f. Kr., 2450±35 BP), samt förromersk järnålder (390–170 f. Kr., 
2215±35 BP). I Öggestorp kunde även påvisas att en kniv i fynd-
materialet producerats av lokalt framställt stål och kunde dateras 
till ca 800–350 f. Kr. (2365±60 BP), således yngre bronsålder eller 
förromersk järnålder (Häggström 2005, Kristensson 2007).

Indikationer på järnframställning under äldre järnålder är även 
känt från bland annat Aneby gård (Nordström 1997), samt Ha-
karps-Fagerslätt (Hylén 2006). Ett icke helt ovanligt fenomen är 
också förekomsten av järnslagg i gravar. I Jönköpings län är detta 
känt från minst sju platser (Kristensson 2007).

figur 6. Järnframställningsplatsen, RAÄ 333, i kanten av 
grustäkten hösten 2008. Inget av ugn eller slaggvarp var 
synligt ovan mark före avtorvning. Till vänster i bilden 
högt uppe i täktkanten var ugnen belägen. Foto från väster. 
Digitalbild nr 497.

figur 7. Den avtorvade ytan vid järnframställningsplatsen. 
Foto från nordost. Digitalbild nr 509.

figur 8. Översta delarna av stenarna i ugnskonstruktionen 
i vänstra delen av bilden efter rensning. Foto från ostsydost. 
Digitalbild nr 514.
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Resultat

Järnframställningsplatsen utanför Eksjö

Järnframställningsplatsen utgjordes av en ugn och en slaggvarp. 
Ugnen var inte synlig ovan mark, utan endast i profil. Först vid 
avtorvning av området kunde ett flertal stenar ses i kanten av 
grustäkten (figur 4–8). Större delen av stenarna visade sig vara 
nedgrävda upp till 0,5 meter ned i marken och utgjorde delar av en 
ugn uppbyggd av stenar. Ej heller den intilliggande slaggvarpen var 
synlig ovan mark före avtorvning. Fler anläggningar kan ha funnits 
väster om järnframställningsplatsen, men då ugnen och området 
väster om denna var svårt skadat och bortschaktat i samband med 
täktverksamheten är detta omöjligt att avgöra.

Undersökningen i oktober 2008

Ugnen
Vid det första undersökningstillfället av järnframställningsplatsen 
den 27–29 oktober 2008 kunde konstateras att partier av ugnen 
hade eroderat bort sedan den påträffats våren 2005 (figur 9). Un-
dersökningen inleddes med att en ca 45 m2 stor yta avtorvades för 
hand. Någon maskin ansågs inte nödvändig eftersom ugnen var 
belägen i kanten av en grustäkt. Risken för att delar av ugnen skulle 
rasa ned vid användande av maskin var överhängande.

Efter avtorvning rensades profilen i kanten av grustäkten för att 
få en bättre översikt över ugnskonstruktionen. Ugnen visade sig vara 
betydligt mer välbevarad än vad som först antogs. Efter framtagning 
i profil kunde två–tre lager ses inuti ugnen. Ett övre lager bestod av 
ljusbeige-orangeflammig lera med inslag av bränd lera och slagg. 
Detta samanföll närmast med ett undre lager beige-vit lera. Längst 
ned i ugnen var ett sotigt lager med svart sand och stora inslag av 
kol och slagg. I södra delen avgränsades ugnens innandöme av en 
större sten. Utanför denna i söder var ett parti med kraftigt rödbränd 
sand (figur 10–11). Yttermåtten i den kvarvarande delen av ugnen 
var ca 1 x 0,75–0,9 meter (Ö–V), medan innermåtten var ca 0,8 x 
0,45–0,55 meter (Ö–V).

Tre prover för vedarts- och 14C-analys togs från det understa so-
tiga lagret i ugnens profil (PK 454–456). Inga av dessa skickades 
dock in för analys.

Slaggvarpen
Endast ett tjugotal meter söder om ugnen vidtog ett våtmarksparti 
med en mindre göl. Denna har dock sannolikt varit större, då en 
markant kant ned mot gölen vidtog ca 4–5 meter söder om ugnen. 
Slaggvarpen var alltså till största delen belägen i kanten ned mot 
gölen i söder och kunde därför inte helt begränsas. Det var dock 

figur 9. Profil av ugnen i täktkanten före framrensning. 
Foto från sydväst. Digitalbild nr 517.

figur 10. Profil av ugnen i täktkanten. Till höger i bilden 
utanför kantstenen var sanden kraftigt rödbränd. Foto: 
Christina Helander från västsydväst. Digitalbild nr 524.

figur 11. Profil av ugnen i täktkanten med större kant-
sten synlig i söder (till höger i bilden). Till höger i bilden 
utanför kantstenen var sanden kraftigt rödbränd. Foto: 
Christina Helander från väster. Digitalbild nr 535.
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figur 12. Detalj över undersökningsområdet vid RAÄ 333 i maj 2009. Skala 1:50.
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tydligt att den största mängden slagg kastats ned mot gölen i sam-
band med framställningsprocessen.

Vid undersökningen grävdes ett ca 2,7 x 1,4–1,6 meter stort 
schakt genom slaggvarpen i nordnordväst-sydsydostlig riktning. Det 
kunde konstateras att varpen utgjordes av ett intill 0,25–0,3 meter 
tjockt lager med slagg i södra delen närmast gölen. Slagglagret tun-
nades ut mot norr och kanten av sluttningen. Dock kunde varpen ej 
avgränsas fullt ut mot söder och öster, utan mättes endast ungefär-
ligt in. Sannolikt hade stora delar av varpen grävts bort i norr och 
väster i samband med täktverksamheten. Ett stort antal slaggprover 
från varpen insamlades. Stora delar av denna slagg innehöll stycken 
med brända ugnsväggsfragment.

Då stark kyla och snöfall satte in avbröts undersökningen av järn-
framställningsplatsen, för att återupptas under våren året därpå.

Undersökningen i maj 2009

Ugnen
På våren 2009 kunde konstateras att ytterligare delar av ugnen hade 
eroderat bort i förhållande till hösten 2008. Undersökningen den 
26 maj syftade till att dokumentera och borttaga ugnen.

Då den sista delen av undersökningen gjordes i maj 2009 återstod 
den östra och delar av norra och centrala delarna av ugnen (figur 12). 
Den del som återstod hade yttermått om ca 0,9 x 0,4–0,8 meter 
(Ö–V), samt innermått om ca 0,25–0,7 x 0,6 meter (Ö–V).

I profil framstod nu ugnen på så sätt att det övre lerlagret hade 
glidit ned ut mot väster och över det nedersta sotiga lagret (figur 13). 
Även den kraftiga kantstenen i södra delen hade rasat ut (jfr figur 

11 och 13). Eventuellt kan leran ytterst mot väster ha rasat ut åt väs-
ter. I samband med att den södra kantstenen rasat ut under vintern 
2008–2009, kan även lerlagret ha följt med.

Ett tiotal stenar var synliga i ytan. De sydligaste låg ytligt och 
hade troligen rasat ut från ugnen, varför de endast mättes in och 
plockades därefter bort. Ugnens kantstenar var ca 0,25–0,55 meter 
långa och 0,08–0,15 meter breda (figur 14–15).

Efter vidare rensning i markytan framkom ca 1,5 meter öster om 
ugnskonstruktionen en skrapa av kvarts (F 1). Skrapan hade varit 
använd, men dock ej för eldslagning.

I ytan i norra kanten av ugnen fanns rester av bränd lera och 
tätningslera. Ugnen hade alltså varit lerfodrad, vilket var särskilt 
tydligt i norra delen, men även i söder.

I nordöstra delen fanns även bränd lera utanför kantstenarna. 
Eventuellt kan en bälg ha stått i ugnens nordöstra kant, eftersom 
det här fanns en lerpackning utanför och i anslutning till en öpp-
ning mellan kantstenarna vilken gick ut i ett ca 0,1–0,15 meter 
stort parti. Lerpackningen kan möjligen istället ha utgjort ett hörn 
uppbyggt av lera (figur 17). På motsatt sida i söder var marken 

figur 13. Profil av ugnen i täktkanten våren 2009. Ett 
ljust lerlager stack ut mot väster. Foto från väster. Digi-
talbild nr 2.

figur 14. Ugnen ovanifrån. Foto från öster. Digitalbild 
nr 14.

figur 15. Ugnen under framtagning. Foto från sydväst. 
Digitalbild nr 17.
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figur 16. Detalj över ugnskonstruktionen RAÄ 333 i maj 2009. Skala 1:20.
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rödbränd utanför ugnskonstruktionens kantstenar.
I sydvästra kanten framkom en decimeterstor del av ugnsväggen 

som var hårt bränd. Väggen hade lerfodring på utsidan. Tydliga 
avtryck av grenar och eventuellt också halm fanns i lerfodringen.

Inuti ugnskonstruktionen låg både inrasade lerstycken med slagg 
samt mindre delar från kantstenarna. Framför allt fanns inrasad sten 
från en av de större kantstenarna i norra delen av ugnen.

Ugnen i profil
En profil ritades av ugnen vid undersökningstillfället (profil 535, 
figur 16, 19 och bilaga 1). I profil syntes ett övre lager av ljusbeige-
orange flammig lera. Här fanns också inslag av bränd lera. Nedre 
delen av detta var närmast vitfärgat. Den vita leran i det övre lagret 
följde hela botten och gick ned ovanpå det nedre sotiga lagret. Det 
nedersta lagret med kol och sot var mycket tydligt i profil. Detta 
lager var ca 0,02–0,1 meter tjockt och i detta lager låg även mörk-
färgad slagg, som till stor del föreföll ha droppat ned.

Ett prov för vedart och 14C-analys (PK 537) togs från kollagret i 
profil. Ytterligare två prover togs från botten av ugnen senare under 
framtagningen (PK 538 och 539).

Framtagningen av ugnen
Innandömet var i det övre lagret varvat med obränd och bränd lera, 
ugnsfragment, förslaggad lera och stenar, men i stort sett ingen slagg 
(figur 18, 24–25). Hörnen var i sydost och nordost fyllda av främst 
obränd lera. I den södra delen av ugnen fanns ett rödbränt parti 
och ställvis svartbränd lera i sydöstra delen. Eventuellt kan detta 
indikera stark värmeutveckling i denna del. Längst ned i botten var 
ett lager med kol, sot och slagg (jmf ovan).

Efter hand grävdes ugnens kantstenar fram, varvid en nedgräv-
ningskant följdes (figur 20–21). Gropen som ugnen var uppbyggd 
i visade sig ha mycket tvära nedgrävningskanter. Kantstenarna fö-
reföll nedstuckna eller satta ned i lera, det vill säga de hade fodrats 
med lera. De största kantstenarna gick ned intill 0,5 meter i den 
omgivande sanden (figur 23).

Kantstenarna var satta direkt på sand, men med lera instoppat 
och intryckt emellan. Den norra stenen var uppställd med lera uti-
från och från lerhörnet i nordöstra delen. Den nordvästra stenen 
var uppställd på sand med lera på insidan.

I nordöstra hörnet var stenarna tätade med lera från utsidan, en 
fortsättning på ovannämnda lerhörn. Den östra kantstenen var i 
västra delen uppstagad med lera från insidan.

Ugnens form
Ugnen verkar ha varit fyrkantig, närmast rektangulär till sin ursprungliga 
yttre form, men innerformen var mer oval eller rundad. I framtaget skick 
hade emellertid sydvästra och delar av västra partiet rasat ut.

figur 17. Nordöstra delen av ugnen med lerpackning utan-
för kantstenarna. Foto från nordost. Digitalbild nr 20.

figur 18. Innandömet av ugnen under framtagning. Foto 
från väster. Digitalbild nr 23.

figur 19. Profil av innandömet av ugnen. Foto från väster. 
Digitalbild nr 25.
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Tolkningsförslag

Då ugnen endast delvis var bevarad är det svårt att säkert avgöra 
vilken typ av ugn det rör sig om. Utifrån jämförelser med andra 
exempel är det dock möjligt att ugnen varit en schaktugn med 
slagguppsamlingsgrop i botten. Överdelen kan ha varit uppbyggd av 
lera. Ugnen har varit uppbyggd och omgärdad av en stenram. Det 
är dock svårt att säkert säga om det funnits någon slaggavtappning, 
eftersom delar av ugnen var bortgrävd.

Ugnens övre lerlager var omrört, vilket tyder på att ugnen har 
byggts om och därmed använts flera gånger.

Fynd
Slaggprover tillvaratogs från både ugnskonstruktionen och slagg-
varpen, samt från den avtorvade ytan öster om ugnen. Förutom 
slaggen påträffades en kvartsskrapa (F 1). Denna framkom närmare 
1,5 meter öster om ugnskonstruktionen. Skrapan var ca 65 mm 
lång, 15–30 mm bred och 10–15 mm tjock. Skrapan visade spår 
av användning, men ej för eldslagning.

Från ugnskonstruktionens övre lerlager och ugnsväggsfragment 
tillvaratogs sammanlagt 4,9 kg slagg (F 2–4). Från det nedersta 
sotiga lagret framkom sammanlagt 779 g slagg (F 5). Endast ett 
urval slagg tillvaratogs från täktgropen (F 6), samt från den in-
tilliggande slaggvarpen och ytan öster om ugnskonstruktionen 
(F 7–26). Sammanlagt tillvaratogs drygt 5,6 kg slagg från ugnen, 
samt närmare 38 kg från täktgropen, slaggvarpen och ytan öster 
om ugnskonstruktionen.

Fyndlista
F 1 Kvartsskrapa
F 2 Slagg från ugnens övre lerlager	 319 g
F 3 Slagg från ugnsväggar		  2046 g
F 4 Slagg från ugnens övre lerlager	 2544 g
F 5 Slagg från ugnens nedersta lager	 779 g
F 6 Slagg från täktgrop		  2588 g
F 7 Slagg från slaggvarp (F21:B)	 746 g
F 8 Slagg från slaggvarp (F388)		 419 g
F 9 Slagg från slaggvarp (F389)		 526 g
F 10 Slagg från slaggvarp (F390)	 2146 g
F 11 Slagg från slaggvarp (F391)	 1180 g
F 12 Slagg från slaggvarp (F392)	 1370 g
F 13 Slagg från slaggvarp (F393)	 2844 g
F 14 Slagg från slaggvarp (F394)	 842 g
F 15 Slagg från slaggvarp (F395)	 1439 g
F 16 Slagg från slaggvarp (F396)	 2257 g
F 17 Slagg från slaggvarp (F411)	 109 g
F 18 Slagg från slaggvarp (F416)	 805 g

figur 20. Ugnen under framtagning. Foto från nordost. 
Digitalbild nr 29.

figur 21. Ugnen under framtagning ovanifrån. Foto från 
öster. Digitalbild nr 32.

figur 22. Innandömet av ugnen. Foto från sydväst. 
Digitalbild nr 34.
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F 19 Slagg från slaggvarp (F417)	 3406 g
F 20 Slagg från slaggvarp (F418)	 2395 g
F 21 Slagg från slaggvarp (F419)	 1330 g
F 22 Slagg från slaggvarp (F420)	 1095 g
F 23 Slagg från slaggvarp (F421)	 2156 g
F 24 Slagg från slaggvarp (F422)	 1608 g
F 25 Slagg från slaggvarp (F430)	 5600 g
F 26 Slagg från slaggvarp (F453)	 2893 g

Analyser
Sammanlagt togs sex prover för vedarts- och 14C-analys (PK 454–
456, samt 537–539). Inga av de tre prover som insamlades hösten 
2008 skickades dock in för analys.

Vedartsanalyser
Från undersökningen av järnframställningsplatsen skickades tre 
kolprover (PK 537–539) för vedartsanalys. Samtliga dessa prover 
togs i maj 2009 och kom från den nedersta delen av ugnen, vilket 
var ett sotigt lager med inslag av svartfärgad slagg, vilken till stora 
delar föreföll ha droppat ned.

Proverna skickade för analys till Vedlab, Erik Danielsson, Glava. 
Samtliga tre prover visade sig härröra från tall (se bilaga 2). Tall kan 
dock i sig ha en hög egenålder.

14C-analyser
De tre proverna som skickades för vedartsanalys sändes därefter vi-
dare till Ångströmlaboratoriet i Uppsala för 14C-analys (bilaga 3). Av 
de tre proverna (PK 537–539) kunde det sista provet ej analyseras 
då det löstes upp under analysprocessen.

De övriga proverna kunde dock analyseras. PK 537 daterades till 
1891 ± 32, kalibrerat 2 σ till 50–220 e. Kr. (Ua-38150). PK 538 da-
terades till 1908 ± 33, kalibrerat 2 σ till 20–220 e. Kr. (Ua-38151). 
Dateringarna av proverna indikerar alltså en äldsta användning av 
ugnen under äldre järnålder, närmare bestämt romersk järnålder.

Sammanfattning
Sent i oktober 2008 undersökte Jönköpings läns museum en bläst-
brukslämning, RAÄ 333, Höreda socken i Eksjö kommun. Under-
sökningen gjordes med anledning av att lämningen var skadad av 
grustäkt och hotade att erodera bort och uppdragsgivare var Läns-
styrelsen i Jönköpings län. Lämningen utgjordes av rester av en 
ugn, samt en slaggvarp söder om ugnen. Sammanlagt undersöktes 
en yta på ca 45 m2.

Då lämningen var mer välbevarad än vad som först antogs, kom 
undersökningen att avbrytas för att återupptagas i maj 2009. Vid 

figur 23. Översikt över ugnen i kanten av grustäkten. 
Foto från väster. Digitalbild nr 35.

figur 24. Innandömet av ugnen med kvarstående sydöstra 
hörn. Foto från väster. Digitalbild nr 40.

figur 25. Innandömet av ugnen med kollager i botten 
under slutfasen av undersökningen. Foto från väster. 
Digitalbild nr 42.
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detta senare tillfälle undersöktes ugnen i sin helhet och borttogs.
Järnframställningsplatsen utgjordes av en ugn och en slaggvarp. 

Inga av dessa syntes ovan mark och endast ugnens innandöme var 
skönjbar i profil. Efter avtorvning framkom slaggvarpen, samt vad 
som visade sig vara övre partierna av ugnens kantstenar.

Flertalet stenar visade sig vara nedgrävda upp till 0,5 meter ned i 
marken och utgjorde alltså östra delen av en ugn. Fler anläggningar 
kan ha funnits väster om järnframställningsplatsen, men området  
väster om denna var bortschaktat i samband med täktverksamhet.

I profil kunde två–tre lager ses inuti ugnen. Ett övre lager be-
stod av ljusbeige-orangeflammig lera med inslag av bränd lera och 
slagg. Detta samanföll närmast med ett undre lager beige-vit lera. 
Längst ned i ugnen var ett sotigt lager med svart sand och stora 
inslag av kol och slagg. Yttermåtten i ugnen var ca 1 x 0,75–0,9 
meter (Ö–V), medan innermåtten var ca 0,8 x 0,45–0,55 meter 
(Ö–V). På grund av otjänlig väderlek avbröts undersökningen för 
att återupptas under våren året därpå.

Då undersökningen återupptogs våren 2009 kunde konstateras 
att ytterligare delar av ugnen hade eroderat bort i förhållande till 
föregående höst. Östra, samt delar av de norra och centrala delarna 
av ugnen kvarstod och hade yttermått om ca 0,9 x 0,4–0,8 meter 
(Ö–V), samt innermått om ca 0,25–0,7 x 0,6 meter (Ö–V).

Ugnens kantstenar visade sig vara ca 0,25–0,55 meter långa och 
0,08–0,15 meter breda. Efter vidare rensning i markytan framkom 
även en skrapa av kvarts (F 1) öster om ugnskonstruktionen. Skra-
pan hade varit använd, men dock ej för eldslagning.

Ugnen hade varit lerfodrad och i nordöstra delen fanns även 
bränd lera utanför kantstenarna. Eventuellt kan en bälg ha stått 
i ugnens nordöstra kant, då det här fanns en lerpackning utanför 
och i anslutning till en öppning mellan kantstenarna. På motsatt 
sida i söder var marken rödbränd utanför ugnskonstruktionens 
kantstenar.

I profil syntes ett övre lager av ljusbeige-orange flammig lera. Här 
fanns också inslag av bränd lera. Nedre delen av detta var närmast 
vitfärgat. Den vita leran i det övre lagret följde hela botten och gick 
ned ovanpå det nedre sotiga lagret. Det nedersta lagret med kol och 
sot var mycket tydligt i profil. Detta lager var ca 0,02–0,1 meter 
tjockt och i detta lager låg även mörkfärgad slagg, som till stor del 
föreföll ha droppat ned. Ett prov för vedart och 14C-analys (PK 537) 
togs från kollagret i profil. Ytterligare två prover togs från botten av 
ugnen senare under framtagningen (PK 538 och 539).

Ugnen var uppbyggd i en grop och visade sig ha mycket tvära 
nedgrävningskanter. Kantstenarna föreföll nedstuckna eller satta ned 
i lera, det vill säga de hade fodrats med lera. De största kantstenarna 
gick ned intill 0,5 meter i den omgivande sanden.

De tre proverna som skickades för vedartsanalys visade sig alla 
härröra från tall. 14C-analys av PK 537 och 538 visade på dateringar 
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till 1891 ± 32, kalibrerat 2 σ till 50–220 e. Kr. (PK 537, Ua-38150), 
medan PK 538 daterades till 1908 ± 33, kalibrerat 2 σ till 20–220 
e. Kr. (Ua-38151). Dateringarna av proverna indikerar således en 
äldsta användningsfas under romersk järnålder.

Ugnen verkar ha varit fyrkantig, närmast rektangulär till sin ur-
sprungliga yttre form, medan innerformen var mer oval eller rundad 
till sin karaktär. Då ugnen var skadad och fragmentarisk är detta 
dock svårt att avgöra fullt ut.

Detta gör det också svårt att avgöra vilken typ av ugn det rör sig 
om. I jämförelse med andra exempel är det dock möjligt att ugnen 
varit en schaktugn med slagguppsamlingsgrop i botten. Överde-
len kan ha varit uppbyggd av lera. Ugnen har varit uppbyggd och 
omgärdad av en stenram. Det är dock svårt att säkert säga om det 
funnits någon slaggavtappning, eftersom ugnen var skadad.

Åtgärdsförslag
Undersökningen är avslutad, varvid ugnen har tagits bort. Delar 
av slaggvarpen kvarstår på platsen, men anses inte ha vidare veten-
skapligt värde.

Länsstyrelsen beslutar om ytterligare åtgärder.
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Profilritning, RAÄ 333, JLM dnr 277/08

Lager Beskrivning

1 Ljusbeige-orange flammig lera. Inslag av bränd lera. Troligen har ombyggnation av ugnen gjort att leran 
blandats om.
Underst i lagret är gröngrå, ej bränd lera, troligen färgad av kolet i lager 2.

2 Svart sand med stort inslag av kol, mörkfärgad slagg, samt mindre inslag av bränd lera.

3 Beige-brun sand.

4 Rödbränd sand.

5 Rosafärgad lera (troligen bränd eller mycket upphettad).
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Vedartsanalyser, RAÄ 333, JLM dnr 277/08
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14C-analyser, RAÄ 333, JLM dnr 277/08
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Under sammanlagt fyra dagar i oktober 2008 och maj 2009 undersökte 
Jönköpings läns museum en blästbrukslämning, RAÄ 333, Höreda socken, 
på länsstyrelsens uppdrag. Blästbrukslämningen låg i kanten av ett mindre 
grustag och eftersom lämningen var skadad av täktverksamheten hotade 
den att erodera bort.

Blästbrukslämningen utgjordes av rester av en ugn, samt en större slagg-
varp några meter söder om ugnen. Sammanlagt kom en yta av 45 m2 av-
torvas där fokus lades på att undersöka och dokumentera ugnen.
Då stora delar av ugnen hade eroderat ut i grustäkten återstod endast de 
centrala och östligaste delarna. Ugnen hade varit nedgrävd och bestod av 
ca 0,25–0,55 meter stora kantstenar, vilka tätats med, samt till stora delar 
satts ned i lera.

Minst två lager kunde konstateras, varav det övre lagret var ett blandat ler-
lager. Detta indikerar att ugnen varit använd flera gånger. Ett undre lager 
hade stora inslag av sot, kol och mörkfärgad, delvis droppad slagg.
Möjligen hade ugnen varit en schaktugn med slagguppsamlingsgrop. Två 
14C-analyser från det undre sotiga lagret var båda från tall och gav date-
ringar till romersk järnålder (50–220 e. Kr., respektive 20–220 e. Kr.).
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